Beschuflamt Ulm

Priifzeugnis

DSM 98 267

Antragsteller: Firma
Blomberger Holzindustrie
B. Hausmann GmbH & Co. KG
Konigswinkel 2-6

32825 Blomberg

Priifverfahren: DurchschuBpriifung nach dem Entwurf der EURO-Norm
DIN EN 1523-1

Priifanforderungen: Durchschuhemmung in der Widerstandsklasse FB3 NS
nach Tabelle 1 des Entwurfes der EURO-Norm DIN EN 1522-1

Art der Probennahme: Vom Antragsteller ausgewihlt und angeliefert

Datum der
Probenanlieferung: (54.09, 1998

Datum der Priifung: 10.05.1998

Priifer: R. Steinle

Teiinehmer: — i

4

Priifzeugnisse ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gultigkeit. Dieses Priifzeugnis darf nur vollstindig und
unverindert weiterverbreitet werden, Ausziige oder gen bediirfen der Genehmigung des Beschuflamtes.

Beschullamt Ulm
Albstralle 74

89031 Ulm

Tel.: 0731 - 968 51-0
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Fak: 0731 - 968 51-99




Antragsteller;

Priifmuster

Art:
Abmessungen:
Anzahl:
Aufbau:

Typenbezeichnung:

Ergebnis:

Bemerkungen:

Priifzeugnis

DSM 98 267

Firma Blomberger Holzindustrie GmbH & Co. KG, 32825 Blomberg

Delignit-Panzerholz
500 x 500 x 40 mm
1

Panzerhoiz® 40
|

Das Priifmuster erfullt die Anforderungen nach Tabelle 1 der
Widerstandsklasse:

DIN EN 1522-1 FB3NS

Das Priifmuster erfiillt ebenfalls die Anforderungen der Widerstandsklasse
M2 SF nach den "Prisfbedingungen fitr den BeschuB angriffhemmender
Stoffe" des Landeskriminalamtes Baden-Wiirttemberg,

Die dem Priifmuster zugeordnete Widerstandsklasse schlieft die jeweils danunterliegenden Widerstandsklassen ein.

Ulm, den 12,10.1998

! At

FrieB, Leiter des B#huﬂamm ~ Priifer, Tech. Angestellter
Seite 2von 2 Seiten




