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1. Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung von un-
ten nach oben, die dem Bauteil einfligelige Bodentreppe aus Stahl innerhalb einer Stahl-
zarge, versetzt in einem Holzdeckenelement in Ubereinstimmung mit dem Verfahren in
Anlehnung an EN 13501, Teil 2, zugeordnet wird.

2. Details zum klassifizierten Produkt

2.1. Allgemeines

Der Bauteil einfliigelige Bodentreppe aus Stahl innerhalb einer Stahlzarge versetzt in ei-
nem Holzdeckenelement gehort dem Produkttyp einfliigelige Drehttir in horizontaler Ein-
baulage (Einbau in Decke) an.

2.2. Beschreibung

Der Bauteil einfligelige Bodentreppe aus Stahl innerhalb einer Stahlzarge, versetzt in
einem Holzdeckenelement wird im Folgenden vollstandig im Prifbericht, auf den in
Punkt 3.1. zum Nachweis der Klassifizierung Bezug genommen wird, beschrieben.

3. Prufberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Priufergeb-
nisse zum Nachweis der Klassifizierung

3.1. Prufberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Details von Prufberichten oder Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich werden
hier bei Bedarf aufgefihrt:

Name der Name des Referenz-Nr. Prufverfahren Priifaegenstand
Prufstelle! | Auftraggebers des Berichts und Datum 9€g
321032503- . Emflugehgg Bodentreppe aus Stahl in-
. FRITZ EN 1634-1:2018 | nerhalb einer Stahlzarge, versetzt in
IBS Linz 1,Revl vom . .
Stahl-Torbau 19.10.2021 (in Anlehnung) einem Holzdeckenelement, Abmes-
T sung: 800 x 1400 (B x L)

! Name/Adresse sowie Notifizierungsnummer/Status der Prifstelle in alphabetischer Reihenfolge:
- IBS: IBS - Institut fir Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Petzoldstralie 45,
A-4020 Linz; Notifizierungshnummer: 1322

Seite 2 von 6

Auftraggeber: FRITZ Tor-Stahlbau / Bericht-Nr.: 321080402-A / Berichtsdatum: 27.10.2021




Institut fir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

3.2. Prufergebnisse

Bericht Nr.
Prifverfahren
Prifdatum
Versuchsdauer

Parameter Ergebnisse

321032503-1,Rev1 Raumabschluss

EN 1364-1:2018 Wattebausch nicht entziindet
28. April 2021 Spaltlehre nicht méglich
100 Minuten andauernde Flammen nicht aufgetreten
Warmedammung
l1 44 Minuten
P 96 Minuten
Strahlung kein Versagen*)
Beflammungsrichtung Einseitig von unten nach oben

*) Es wurde keine direkte Strahlungsmessung vorgenommen. Gemal Punkt 5.2.4 der EN
13501-2 gilt die Warmestrahlung als erfullt, wenn die Warmedammung Uber denselben
Zeitraum erfullt blieb.

4. Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1. Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wird in Anlehnung an EN 13501-2:2016, Abschnitt 7.5.5, durchge-
fuhrt.

4.2. Klassifizierung

Der Bauteil einfliigelige Bodentreppe aus Stahl innerhalb einer Stahlzarge versetzt in ei-

nem Holzdeckenelement wird nach den folgenden Kombinationen von Leistungsparame-
tern und Klassen, je nachdem was zutrifft, von unten nach oben klassifiziert.

E E 15 E 20 E 30 E 45 E 60 E 90
El1 El115 El1 20 El1 30 El145 El1 60 El190
El> El> 15 El2 20 El230 El2 45 El>60 El290
EW EW 20 EW 30 EW 60 EW 90
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4.3. Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist fur folgende praktische Anwendung (Endanwendung) guiltig (in
Anlehnung an EN 1634-1:2018:

Normbezug | Zulassige Anderung gegeniiber der gepriiften Konstruktion mit Bewertungen und
zu Punkt: Erganzungen infolge der Prufergebnisse

13.1 Allgemeines

Diese Veranderungen kdénnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine

13.L zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder Abnahme bendétigt.
13.2. Werkstoffe und Konstruktion
Sofern im folgenden Text nicht anders angegeben, missen die Werkstoffe und der Auf-
13.2.1. bau der Tur oder des Fensters den gepriiften Fenstern oder Tlren entsprechen.
Die Anzahl der Fligel und die Betriebsart (z. B. Schiebetur, Drehflugeltir, einseitig 6ff-
nende Tur, Pendeltir) dirfen nicht verandert werden.
13.2.2. Besondere Beschrankungen bei Werkstoffen und Konstruktion
13.2.2.1. Konstruktion aus Holzwerkstoffen
Die Dicke der/des Turflugel(s) darf nicht verringert, sie darf jedoch vergrof3ert werden.
13.2.2.1. Die Dicke und/oder die Rohdichte des Tlrpaneels durfen/darf vergrof3ert werden, voraus-

gesetzt, dass die Massenzunahme insgesamt nicht grof3er als 25 % ist.

13.2.2.2. Konstruktion aus Metall

Die Abmessungen von Umfassungszargen aus Metall dirfen vergréf3ert werden, um sie
an dickere Tragkonstruktionen anzupassen. Auch die Dicke des Metalls darf um bis zu
13.2.2.2. | 25% erhoht werden.

Die Metallart darf sich nicht von der gepriften unterscheiden.

13.2.3. Dekorative Oberflachenbehandlungen
13.2.3.1. Farbanstrich

Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und durfen auf Turfligel oder Zargen auf-
13.2.3.1. gebracht werden, die als unbehandelte Probekdrper gepruft wurden. Dort, wo ein Farb-
anstrich (z. B. ein ddammschichtbildender Anstrich) zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur
beitragt, ist keine Anderung erlaubt.

13.2.3.2. Dekorative Beschichtungen

Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1,5 mm durfen auf die
Oberflachen (jedoch nicht auf die Kanten) von Tirfligeln und Zargen in Turen, die die

13.2.3.2 Warmedammekriterien (im Ublichen Verfahren oder im Erganzungsverfahren) erfillen,
aufgebracht werden.
Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere, die an Turen angebracht werden, welche
die Warmedammbkriterien (im tblichen Verfahren oder im Erganzungsverfahren) nicht er-
13.2.3.2 fullen und/oder solche, die eine Dicke von mehr als 1,5 mm besitzen, sind als Teil des

Probekorpers zu prufen. Bei allen Tiren, die mit dekorativen Beschichtungen gepruft
werden, sind Veranderungen nur im Rahmen gleichartiger Werkstoffarten und -dicken
zulassig (z. B. Farbe, Muster, Hersteller).
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13.2.4. Befestigungselemente
Die langenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbringen von Tiren an
13.2.4. Tragkonstruktionen darf erhoht, jedoch nicht verringert werden, und der Abstand zwi-
schen den Befestigungselementen darf verringert, jedoch nicht vergréRert werden.
13.2.5. Baubeschlage
13.2.5. Die Anzahl von Turbandern und Zapfen darf erhéht, jedoch nicht verringert werden.
13.3. Zulassige GroRRenveranderungen
13.3.1. Allgemeines
Die VergroRerung und Verkleinerung der Abmessungen, die durch den direkten Anwen-
13.3.1. dungsbereich erlaubt sind, gelten fiir die Gesamtgrof3e und fur jeden Turflligel, jedes Sei-
tenteil und jedes Oberteil unabh&ngig voneinander.
In Ubereinstimmung mit 13.2.2.3 diirfen die Abmessungen (Breite und Hohe) der Glas-
13.31 X ; ;
scheiben nicht vergroRRert werden.
13.3.2. Prifdauer
13.3.2. Entsprechend den Festlegungen ist die Turkonstruktion auf Grund der erreichten Feuer-
El1130 widerstandsdauer mit einer Priufzeit > 36 Minuten bzw. mit einer Prifzeit > 68 Minuten in
die Kategorie ,B* einzuordnen.
El260
13.3.2. Entsprechend den Festlegungen ist die Turkonstruktion auf Grund der erreichten Feuer-
EI,90 widerstandsdauer mit einer Prufzeit < 100 Minuten in die Kategorie ,A” einzuordnen.
13.3.3. Produkttypabhangige GrofRenédnderungen
13.3.3.2. Drehflugelturen und —fenster
Bei Priifungen, deren Ergebnisse zur Einstufung in die Kategorie ,A“ filhren (ohne Uber-
13.33.2.1 schreitung der Klassifizierungszeit), ist keine Vergré3erung zulassig. Es sind uneinge-
""" schrankte Verringerungen gegentber der ProbekorpergréRe zulassig, auler bei warme-
gedammten Metalltiiren, bei denen die Grol3enreduzierung eingeschrankt ist.
Bei Prifungen, deren Ergebnisse zur Einstufung in die Kategorie ,B* fihren (mit festge-
13.3.3.2.1. | legter Uberschreitung der Klassifizierungszeit), sind alle kleineren GréRRen zulassig und
VergroRerungen der Hohe und Breite sind wie in Anhang B angegeben zulassig.
Tarart Zulassige Anderungen fur Katego- Zulassige Anderungen fiir Katego-
rie A rie B
Drehfligeltiren und | Unbegrenzte Grof3enreduzierung ist | Unbegrenzte GrolRenreduzierung ist
-fenster fur alle Tirarten zulassig, ausgenom- | fur alle Tlrarten zulassig, ausgenom-
men warmegedammte Metalltiren, bei | men warmegedammte Metalltiren, bei
denen eine Verringerung der Breite bis | denen eine Verringerung der Breite bis
auf 50 % und eine Verringerung der | auf 50 % und eine Verringerung der
Hoéhe bis auf 75 % des gepriften Pro- | H6he bis auf 75 % des gepriften Pro-
bekorpers die Grenzen der Verande- | bekdrpers die Grenzen der Verande-
rung bilden. rung bilden. Eine VergréR3erung um bis
Eine VergroBRerung ist nicht zulassig. | 2U 15 % in der Hohe, 15 % in der Breite
und 20 % in der Flache ist nur fur Tiren
zulassig, die den Anforderungen an
den Raumabschluss bzw. an Raumab-
schluss und Warmedammung geni-
gen mussen.
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Grélenanderungen

Fur kleinere TirgréRen muss die relative Anordnung von Festhaltevorrichtungen (z. B.
13.3.3.2.2. | Tiirbander und Fallen) so bleiben wie beim gepriiften Probekérper, oder die Verringerung
der Abstande zwischen ihnen muss proportional zur Verkleinerung des Probekérpers er-
folgen.

Weitere Anderungen

Bei groReren TurgréRen missen folgende zusétzliche Bedingungen beachtet werden:

13.3.3.2.2. | a. Die Lage der Falle muss entweder gleich der gepriiften sein oder der Abstand zu den
AuRBenecken des Flugels darf proportional zur VergrofRerung des Fligels erfolgen;

b. der Abstand der Bénder des Turfligels muss gleich oder kleiner als gepruft sein.

13.3.3.2.5. | Spalten

Die maximale Grof3e der primaren Spalte ist in der Praxis auf folgende Grof3en be-

schrénkt:
dabei ist
(a+b) X die maximal zulassige Spaltgro3e
13.3.3.2.5. x=—>—+2 a die maximale gemessene Spalt-
grofie
b die mittlere gemessene Spaltgrolie

Die Mindestgrof3e der primaren Spalten darf verringert werden.

13.6. Zugehorige Tragkonstruktionen

Fur die Feuerwiderstandsfahigkeit einer Tur, die in einer zugehdrigen Tragkonstruktion
13.6. geprift wird, gibt es keinen direkten Anwendungsbereich. Die Anwendbarkeit des Ergeb-
nisses auf andere Tragkonstruktionen fallt in den Bereich der erweiterten Anwendung.

5. Einschrankungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des
Produktes dar.
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